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用于激光加工中的矩形孔径 D a m m a n n 光栅
光束变换技术

虞 　钢 　聂树真 　郑彩云 　何秀丽
(中国科学院力学研究所 ,北京 100190)

摘要 　针对大功率激光加工对光束空间强度分布的实际要求 ,提出了一种用二元光学元件对光束进行变换的方

法 ,即利用均匀采样的矩形孔径 Dammann 光栅对激光高斯光束进行光束变换 ,可满足任意点阵分布的输出要求。

以线状、均匀、环状和非均匀分布的光强输出为例 ,介绍了矩形孔径 Dammann 光栅光束变换技术的设计原理及实

现方法 ,结果表明输出光强分布具有较高的衍射效率和均匀性。将均匀和非均匀分布的输出光束应用在激光加工

技术的表面强化上 ,结果表明试样表面的硬度和耐磨性等力学性能均有提高并且强化层具有较好的均匀性。
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Abs t r act 　A kind of binary op tical elements is int roduced to implement the t ransformation of laser beam for high

power laser p rocessing. The even sampling Pixellated Dammann grating is adopted to perform the Guassian beam

t ransformation in order to obtain the given output spots . The p rinciple and implementation of the beam

t ransformation technology of pixellated Dammann grating is described with examples of the linear , even , annulus and

uneven ar ray. Results show that the output spots have high diff ractive efficiency and uniformity. The application of

the even and uneven ar ray spot in the laser surface modification is inves tigated , showing the imp rovement of the

hardness and the wear resis tance of t he sample surface , and the uniformity of the modified surface .
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1 　引　言
空间坐标调制型二值相位光栅是由 Dammann

等于 1971 年提出的 ,利用特殊孔径函数的衍射光栅

产生一维或二维的等光强阵列光束 ,目的是在光刻

时能同时获得一个物体的多重成像以提高生产效

率。这种光栅又被称为“Dammann 光栅”,是一种傅

里叶变换型的分束器 ,同时具有光斑阵列光强均匀

性不受入射光波分布影响以及可产生任意排列点阵

的优点。Dammann 光栅设计和加工都较方便 ,因此

它的适用面广 ,通用性强 ,被用于光互连、并行读取

信息或作为逻辑阵列器件的光源等[1 ] 。随着对分束

比、衍射效率及光斑光强均匀性的不断提高以及制

作工艺水平的改善 ,也相继提出了各种变异型相位

光栅及各种优化方法[2 ] 。

目前 ,许多大功率激光加工经常需要对激光束

的波面、光强分布、光斑形状与大小进行变换来满足

应用要求[3 ,4 ] 。由于二元光学元件能灵活、高效地

对光束波前进行整形和变换 ,能够根据不同的应用

要求 ,将高斯光束变换为一些特定的光强分布[5 ,6 ] ,

因此在激光加工中应用二元光学元件对激光束进行
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变换 ,具有比传统光学元件优越的特点。Dammann

光栅由于具有设计简单、无需套刻、制作工艺成熟等

优点 ,在应用中仍然占据重要地位。在传统设计中 ,

为了简化 ,往往先设计其一维结构[ 1 ] ,然后在正交方

向展开而得到二维 Dammann 光栅。在二维设计上

存在局限性 ,不能实现环状点阵等特殊形状的输出

光强分布 ,所以不能满足实际激光加工对激光光斑

的多样性需求。而均匀采样型矩形孔径 Dammann

光栅具有更高的设计自由度和更高的衍射效率 ,并

且能实现输出光强分布图样的多样化 ,所以在激光

加工中采用矩形孔径 Dammann 光栅进行光束变换

具有较高的应用前景[7 ] 。本文利用均匀采样矩形孔

径 Dammann 光栅 ,对高斯分布的激光光束进行光

束变换 ,实现了不同的光强分布图样 ,主要介绍线

状、均匀、环状和非均匀分布的输出光束。

2 　矩形孔径 Dammann 光栅光束变换
的设计原理
矩形孔径 Dammann 光栅光束变换技术总的设

计思路是 ,根据已知入射光束分布和出射光束分布 ,

来反求矩形孔径 Dammann 光栅的相位分布。实验

装置可简化为图 1 所示。

图 1 实验装置示意图

Fig. 1 Experimental arrangement for laser beam

transformation

在程序设计中 ,首先定义一个初始相位分布 ,根

据远场弗朗和费衍射原理 ,可以推导出输出的光强

分布[8 ] 。其中 ,在均匀采样矩形孔径光栅一个周期

的相位分布中 ,使一个周期形成网格型孔径单元 ,每

个矩形孔径单元在设计中可取为 0 (白色单元) 或者

1 (黑色单元) ,其相位分别取 <1 和 <2 。设共有 L 个

相位延迟为 <2 的单元 ,且第 L 个单元距离原点最近

的顶点坐标为 ( x l , x y ) 。最后推导出的输出光强分

布公式为 :
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(1)

式中λ为波长 , z 为透镜焦距 , d 为光栅的周期宽 , m , n取 ±1 , ±2 ⋯。在均匀采样型矩形孔径编码方式中 ,设

计令 <1 = 0 , <2 =π。

程序设计中要得到所要求的输出结果 ,需要寻找光栅的最佳结构 ,即需要对光栅进行调制 ,也就是对光

栅结构进行优化设计。光栅结构的优化设计实质上是寻找一组相位分布 ,使其满足所要求的输出光束分布 ,

且总衍射效率尽量高。特定义了光束评价函数[7 ]

E2 =α ( I0 ,0 - IΣÎ 0 ,0 ) 2 + 2 ∑
M

m = 1
∑
N

n = 1

( Im , n - IΣÎ m , n) 2 + (1 - α) (1 - IΣ) 2 , (2)

式中 Î m , n 为各级强度分布的理论目标值 , IΣ 为实际输出的各级能量之和 , M , N 为输出衍射级次。α为在优化

过程中所取假设的自由补偿系数 ,α值在[0 ,1 ] 范围内变换。评价函数的第一项衡量实际输出值 Im , n 与目标

值的差异 ,第二项则是衡量衍射效率。在此衍射效率和均匀度偏差分别表示为

η =
IΣ
I 0

, 　　uni = ( I0 ,0 - -I ) + 2 ∑
M

m = 1
∑
N

n = 1

( Im , n - -I ) I0 , (3)
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式中 I0 为激光束的输入总强度 , -I 为所要求输出光

束强度的平均值。通过每次变换相位分布 ,来判断

评价函数的变化 ,如果新的评价函数更小 ,则接受新

的相位分布 ,反之 ,则不接受。直到评价函数随迭代

次数达到收敛时 ,既得到所需的相位分布。在评价函

数中α值选取不同 ,评价函数表达式中两项所占权重

大小就不同 ,设计时根据对光束均匀性及衍射效率所

要求的大小来选取一定的α值。在实际设计元件时 ,

不同的权重值的分配对衍射效率有较大影响 ,如果参

数选择不当 ,设计结果很难收敛到目标值[9 ] 。

一般认为想要得到高的均匀性 ,α值越大越好 ,

最大可以取到 1 ,但此时衍射效率较低 ;反之想要得

到高的衍射效率 ,α值越小越好 ,但是 ,在实际设计

时 ,情况却不都是如此。例如在设计线状五个点阵

分布时 ,为了得到均匀性较高的输出光强分布 ,第一

次取值α为 1 ,得到的均匀度偏差为 1. 31 % ,衍射效

率为 40. 49 % ;第二次取α值为 0. 98 时 ,得到的均

匀度偏差为 0. 81 % ,衍射效率为 81. 67 %。在这个

例子中可以看出 ,并不是α值越大 ,均匀性就越高 ,

所以在实际设计过程中 ,要得到均匀性高的输出光

强分布 ,α值的选取是一个非常关键的问题 ,如何才

能适当地选择α的取值问题 ,还有待进一步研究。

对光栅进行优化设计时 ,选用模拟退火算法进

行优化。模拟退火算法是 1982 年由 Kirkpat rick

等[10 ]提出的 ,它是一种类似于寻找复杂物理系统的

低能态优化算法 ,特点是能够避免陷入能量较高的

局部极值 ,减慢降温速度使系统有可能跳出局部极

值点。

3 　利用矩形孔径 Dammann 光栅进行
光束变换的设计
以输出为线状、均匀、环状和非均匀分布为例 ,

来介绍利用矩形孔径 Dammann 光栅的光束变换技

术。

在激光表面热处理、激光金属表面合金化等激

光加工中 ,过去光束经过聚焦后再进行扫描 ,这样每

扫描一次的光束宽度有限 ,工作效率不高 ,而且由于

两次扫描线有搭接 ,而搭接部分的硬度低于不搭接

部分。此外由于光束中央部分的能量高于四周 ,影

响了加工质量[ 11 ] 。而把激光器输出的圆光斑变换

为均匀光强分布的线光斑进行扫描 ,就可以大大提

高工作效率并取得较好的结果。输出线状五个点阵

分布的矩形孔径 Dammann 光栅相位分布图和输出

的光强分布图分别如图 2 (a) 和 (b) 所示。其中所取

的每个周期的设计单元数为 16 ,α取 0. 98 ,衍射效

率为 81. 67 % ,均匀度偏差为 0. 81 % ,可见具有较高

的衍射效率和均匀性。

图 2 线状五个点阵分布。(a) 相位图 ; (b) 输出光强分布图

Fig. 2 Linear 5 ×1 array spot . (a) phase dist ribution ; (b) output intensity profile

　　同样取每个周期的设计单元数为 16 ,所设计的

输出 5 ×5 点阵的矩形孔径 Dammann 光栅的相位

分布和输出的光强分布图分别如图 3 (a) 和 ( b) 所

示。为了得到较好的均匀性 ,α值取 1 ,得到的衍射

效率为 56. 4 % ,均匀度偏差为 6. 34 %。

典型的 Dammann 光栅很难设计环状点阵分

布 ,而应用均匀采样矩形孔径 Dammann 光栅能设

计环状点阵分布 ,由于其图样比较复杂 ,为了得到更

为精确的结果 ,特取一个周期设计单元为 32 ,α值取

为 0. 9。其相位分布和输出的光强分布图如图 4 (a)

和 (b) 所示 ,衍射效率为 78 % ,均匀度偏差不超过

5 %[8 ] 。

同样取每个周期的设计单元数为 16 ,α值取 1 ,

设计了 5 ×5 非均匀点阵分布 ,其中三个光强衍射级

上的能量比为 I00∶I11∶I22 = 3∶2∶1 ,其相位分布和输

出的光强分布图如图 5 (a) 和 (b) 所示。衍射效率为

75. 1 % ,一级衍射均匀度偏差为 7. 23 % ,二级衍射

均匀度偏差为 1. 4 %。
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图 3 5 ×5 点阵分布。(a) 相位分布 ; (b) 输出光强分布图

Fig. 2 5 ×5 array spot . (a) phase dist ribution ; (b) output intensity profile

图 4 环状点阵分布。(a) 相位分布 , (b) 输出光强分布图

Fig. 4 Annulus array spot . (a) phase dist ribution , (b) output intensity profile

图 5 5 ×5 非均匀点阵分布。(a) 相位分布 ; (b) 输出光强分布图

Fig. 5 5 ×5 uneven array spot . (a) phase dist ribution ; (b) output intensity profile

　　由设计结果可以看出 ,应用均匀采样的矩形孔

径 Dammann 光栅进行光束变换 ,尽管输出点阵均

匀度略低于传统的 Dammann 光栅 ,但从输出光强

分布图上可以看出输出图样符合设计要求 ,能基本

输出任意点阵分布 ,并且得到的衍射效率和均匀度

也能够满足在大功率激光加工中对高强光束变换的

要求。

4 　矩形孔径 Dammann 光栅光束变换
技术在激光加工中的应用
在激光表面处理中 ,由于通常的高斯光束经聚

焦后形成直径很小的圆光斑 ,不管是连续还是脉冲

图 6 5 ×5 非均匀分布的金属表面强化形貌

Fig. 6 Metal surface morphology modified by

5 ×5 uneven array

形式扫描 ,处理大、中型材料表面都需要较长时间 ,

并且为了完全处理材料表面 ,难免产生光斑重叠 ,引
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起局部回火软化 ,影响处理效果。而利用矩形孔径

Dammann 光栅实现的变换光束作用于金属表面 ,能

够起到较好的处理效果[12 ] 。将 5 ×5 非均匀分布的

输出光束作用在金属表面上 ,其中三个光强衍射级

上的能量比为 I00 : I11 : I22 = 3 :2 :1 ,得到的表面形貌

如图 6 所示。用 L S22000 激光光束分析仪测得的二

维光强分布图和曲线图如图 7 所示。可以看出实验

结果中三个光强衍射级上的能量比为 I00 : I11 : I22 =

3 :2 :1 ,满足当初的设计要求。

图 7 5 ×5 非均匀分布。(a)二维强度分布图 ; (b)二维强度曲线图

Fig. 7 5 ×5 uneven array. (a) two2dimensional intensity profile ; (b) two2dimensional intensity graph

　　将变换后光束对金属表面进行强化时 ,所用的激

光参数包括工艺参数和变换参数 ,工艺参数是指激光

功率、总能量、脉宽、气体因素等 ,变换参数是指光束

质量不变化情况下的光斑间距、相对强度等。在设计

过程中 ,根据实际要求设定变换因素 (光斑间距和相

对强度) ,以达到所需的光束空间强度分布。

在相同的激光工艺参数下 ,将 5 ×5 非均匀分布

的输出光束和 5 ×5 均匀分布的输出光束分别对金

属表面进行强化 ,强化后的剖面图如图 8 (a) 和 ( b)

所示。可以看出强化层都呈现出较好的均匀性 ,但

5 ×5 非均匀点阵分布的输出光束对金属表面进行

强化的强化层深更深 ,均匀性也更高。

图 8 金属表面强化的剖面图。(a) 5 ×5 非均匀分布 , (b) 5 ×5 均匀分布

Fig. 8 Cross2section view of the metal surface modification. (a) 5 ×5 uneven array , (b) 5 ×5 even array

　　进一步对实验结果进行力学性能分析后得出 ,

金属的硬度、金相组织、耐磨性等许多性质发生了变

化[12 ] ,不仅能够提高加工效率 ,还在材料表面产生

了马氏体的区域性分布和组织的交错出现 ,使材料

表面形成非均匀、多尺度强化结构 ,该分布理论上具

有良好的强度和韧性组合 ,可有效地提高金属材料

表面的硬度和耐磨性 ,从而提高承受冲击载荷零件

表面的综合力学性能 ,有效地延长模具的使用寿命。

5 　结　　论
采用扩展的均匀采样矩形孔径 Dammann 光栅

对激光束进行光束变换 ,能够实现输出任意点阵分

布的需求。设计中采用弗朗和费原理计算输出光强

分布 ,优化过程中选用模拟退火算法 ,并定义评价函

数对优化结果进行评定 ,实际的设计结果表明输出

光强分布都能满足实验设计的目的。均匀采样型矩

形孔径 Dammann 光栅由于具有二台阶结构、均匀

采样和将设计简化为矩形等特点 ,在简化设计、计算

和制作的同时也限制了设计结果 ,造成输出能量在

设计的目标范围内均匀分布及衍射效率无法进一步

提高等问题。但在大功率激光加工中 ,高强光束变

换技术所需的输出光斑对均匀性的要求并不是很

高 ,所以采用矩形孔径 Dammann 光栅进行光束变

换的技术能够满足一般大功率激光加工的要求 ,具

有较高的应用价值。
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