
第 38 卷 � 第 10 期 中 � 国 � 激 � 光 Vol. 38, No . 10

2011 年 10 月 CHINESE JOURNAL OF LASERS October, 2011

工艺参数对激光辅助预应力成形效率的影响

彭 � 青 � 陈光南 � 王明星 � 吴臣武
(中国科学院力学研究所, 北京 100190)

摘要 � 针对激光辅助预应力成形问题,建立了相应的有限元模型,并进行了实验验证。通过无量纲参数, 研究了预

应力水平和激光工艺参数对激光辅助预应力成形效率的影响规律。结果表明, 在弹性范围内, 预应力越大,成形效

率越高;在扫描速度和功率密度给定的情况下, 成形效率随光斑半径增加而增加; 在扫描速度和光斑半径给定的情

况下,成形效率随功率增加而增加; 在光斑半径、输入能量给定的情况下,成形效率随扫描速度增加而增加。
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Abstract� A finite element model ( FEM) based on numerical model is established to study the process of laser-

assisted pre-stress forming and further verified with experimental data. Based on the verified FEM model, the effects

of pre-stress and laser parameters on forming efficiency are investigated via a set of dimensionless quantities. A

higher pre-stress level results in a higher forming efficiency in the elastic range. A larger beam radius at constant

scanning velocity and power density, or a higher power at constant scanning velocity and beam radius, or a faster

scanning velocity at constant beam radius and injected energy, results in a higher forming efficiency.
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1 � 引 � � 言
工程中存在着这样一类零件, 如整体壁板

[ 1, 2]
,

由于结构复杂, 或者材料特殊,在弯曲成形时, 容易

导致开裂和失稳,因此其只能承受弹性载荷, 采用常

规塑性成形方法往往不能有效成形。针对整体壁板

成形这一难题, 国内外目前主要采用喷丸成形和时

效成形。前者通过高速运动的细小金属弹丸撞击零

件表面,其结果表现为被喷表面面积增大,大于未喷

表面,从而逐步使钣金零件发生向受喷面凸起的弯

曲变形 [ 3]。后者将零件置入加热炉或热压罐内并使

其在人工时效温度下保持一段时间,利用材料的蠕

变效应,从而最终达到成形目的
[ 4, 5]
。

激光辅助预应力成形方法是近年来由陈光南

等[ 6 ]提出的一种新方法, 其可行性已初步得到证

实
[ 7 ]
。即在弯曲成形时, 以一定强度的激光束扫描

其弹性势能集中区域, 通过提高该区域内材料的温

度降低其屈服强度, 促使工件内的弹性势能转化为

塑性功。不同于喷丸成形,激光辅助预应力成形的

源动力完全来源于预载荷所提供的弹性势能,其利

用局部热载荷诱导预应力工件内部所储存的弹性势

能耗散为塑性功。在成形源动力这一点上,该方法

与时效成形一致, 但不同的是,时效成形利用特殊材

料高温下的蠕变效应成形,该蠕变过程往往耗时较

长。激光辅助预应力成形中激光的热效应时间较

1003006-1



中 � � � 国 � � � 激 � � � 光

短,且只作用于弹性应变能集中的局部区域, 一般不

超过零件总面积的 10% ; 激光作用区内的材料, 其

性能还可以通过后续的喷丸处理进一步改善和提

高[ 8]。因此,激光辅助成形技术适用于传统材料制

成的零件,无需采用专门的时效强化材料,其材料适

用性相对较广。

激光辅助预应力成形过程包含两个方面的因

素: 1)全局作用的机械载荷, 即预应力; 2)局部作用

的热载荷。机械载荷提供了成形所需弹性势能或所

转化为塑性功的全部能量, 而激光热载荷则决定了

弹性势能向塑性功转换的效率。因此, 研究预应力

的水平和激光工艺参数对成形效率的影响是必要

的。本文以有限元模型( FEM )为基础, 通过实验验

证和数值模拟, 分析机械载荷、热载荷等关键参数对

成形量和能量转换率的影响规律。

2 � 有限元模型及其验证
激光辅助预应力成形过程是一个热力耦合作用

过程。成形过程为:

1) 三点弯曲样件, 初始变形挠度为 �0 , 为了保

证工件在加载过程中不发生破坏或者失稳, 工件变

形程度一般被控制在弹性范围以内。记 ��0 = �0 / �E ,
这里 �E 为使工件仅发生弹性弯曲变形的最大挠度。

2) 保持工件变形, 以激光扫描弹性应变能分布

集中的区域,使得工件内已有的弹性应变能转化为

塑性功,记转换效率为 �。

3) 将工件冷却, 卸载。最后残余挠度为 �。记

相对成形量为 ��= �/ �0 。
主要工艺参数包括: 激光有效功率 �P (�为吸收

系数)、光斑大小 rb、扫描速度 V 以及预加载时的弯

曲挠度 �0 ; 记工件厚度为 H , 工件材料的热导率为

k,密度为 �,比热为 c,弹性模量为 E , 由量纲分析 [ 9]

可得

��= h1 ��0 , �1 , �2 , �3
�= h2 ��0 , �1 , �2 , �3

, ( 1)

式中 �1 = r b

H
, �2 = �P

EVr
2
b
, �3 = k

�c
1

H V
。显然, ��0 与

机械载荷(预应力水平)相关, 而其他 3个无量纲量

则与热载荷(激光参数)相关。可将上述工艺参数相

关无量纲量作为影响激光辅助预应力成形效率的主

要参数。

采用顺次耦合方法
[ 10]
建立如图 1所示的有限

元模型。由于对称性, 只需要建立半模型。由于成

形过程中,压头的变形相对于试件的变形往往可以

忽略不计,因此可采用刚性面来模拟压头。加载则

采用压头的向下位移量来控制。使用面热流形式来

模拟激光热作用, 光斑以一定速度沿 Y 轴正方向扫

描。模型中还采用如下假设[ 11~ 13] : 假设材料是各向

同性的,在热分析中仅考虑自然对流换热边界条件,

结构分析中使用理想弹塑性模型作为本构关系,塑性

流动时材料不可压缩,并忽略应变率效应。

图 1 有限元模型

Fig . 1 Schematic for FEM

为了验证有限元模型的有效性,对激光辅助成

形 7075铝合金薄板有限元模拟的载荷-位移曲线结

果进行了实验验证。实验装置如图 2所示。实验采

用 YAG连续波激光器, 通过 X-Y 精密位移平台控

制光路以实现激光扫描, 并在试件上激光扫描路径

处涂上碳素墨汁以增加试件对激光的吸收率。实验

过程的物理模型参数与有限元模拟所采用的参数一

致:输出功率为140 W,光斑半径为 3 mm ,扫描速度

为 1 mm/ s。

图 2 验证实验装置

Fig. 2 Experimental set up for the verification of FEM

有限元计算结果和实验测试数据如图 3所示。

考虑到实验中存在测量误差、设备所带来的系统误

差等多方面因素, 同时考虑到有限元计算所采用的

温度相关材料性质与实际材料存在一定差异,以及

有限元基本假设简化了实际物理过程, 因此计算结

果和实验测试数据存在着一定差异, 但两者在误差

范围内基本吻合。由此可以断定该有限元模型能够

有效反映激光辅助成形 7075铝合金薄板模型的有

效性。
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图 3 实验和模拟的载荷位移曲线

Fig. 3 Fo rce-displacement cur ves of exper iment

and simulation

3 � 机械载荷对成形量的影响
对于给定工件结构和加载方式的试件来说, 初

始加载量意味着预应力水平。显然,预应力水平直

接影响到单次成形的能力。实际加工过程中, 出于

安全因素,往往要求预应力加载量在弹性范围内, 即

要求 ��0 � 1。
有限元模拟得到无量纲预加载挠度 ��0、激光作

用下弹性应变能转化为塑性功的转化率 �与无量纲

成形量��的关系如图 4所示。可以看到, 在弹性范

围内,随着预应力水平的提高,样件的成形能力和能

量转换效率及其增长率都不断提高。由于塑性功绝

大部分来源于预应力所提供的弹性势能, 增大弹性

势能意味着增大了能够转化、产生的塑性功。在同

样的激光参数下, 成形效率得以随之增加。为了提

高样件的成形能力, 预载荷水平应该尽量大; 预载荷

水平接近或达到其弹性极限时, 即 ��0 接近或达到 1

时,其成形能力最佳。

图 4 机械载荷对成形效率的影响

F ig . 4 Effect of mechanical parameter on

fo rming eff iciency

因此,对于激光辅助三点弯曲成形,预应力水平

过低, 则不能成形。显然预应力水平应该尽可能在

安全范围内提高。

4 � 热载荷对成形量的影响
考察热载荷对成形量的影响需要将其限定在一

个范围内。概括地说,该限定范围即满足工程实际的

实施条件。本文中参数范围依据常用实验/工艺参数

选取,要求工艺参数的选择既满足能够产生明显成形

效果,又不致使材料性能下降;但为了更好地分析参

数对成形效率的影响规律, 适当地将此选择范围放

大。因此,可选择有效功率范围 20~ 320 W,光斑半

径 1~ 4 mm,扫描速度 0. 5~ 4. 0 mm/ s。

4. 1 � �1 对成形量的影响

考虑 �1 对成形量的影响需要固定 �2 和 �3 的

值不变。�1 对成形量的影响即为在给定扫描速度和

功率密度的情况下,加热区域(或光斑半径) 对成形

量的影响。选取适当激光工艺参数进行有限元计算,

此时 �2 = 0. 139, �3 = 16. 59,可得如图5所示 �1与

成形量和能量转换率的关系。该曲线大致分为三个

阶段:第一阶段, 即 �1 < 1. 0,因激光辐照面积过小

或输入能量过低, 样件的弹性势能难以转变为塑性

功;第二阶段,即1. 0 < �1 < 1. 5, 样件的��和�随�1
的增加迅速增加; 第三阶段, 即 �1 > 1. 5, 随 �1 增

加, ��和�的增加率逐渐降低、趋于饱和,这是因为激

光的辐照面积过大, 已超出样件的弹性势能集中区

域。图 6给出了扫描路径中心处最高温度随 �1 的变

化关系,对于铝合金样件,为了避免恶化其材料使用

性能,需要限定激光作用区内材料的温度范围[ 7]
,一

般来说不高于 300 � 。因此, �1 的取值范围应限制

在第二阶段之内。

图 5 �1 对成形效率的影响

Fig . 5 Effect o f �1 on form ing efficiency

4. 2 � �2 对成形量的影响

仅考虑 �2 对成形量的影响需要固定 �1 和 �3

的值不变。无量纲量 �2 对成形量的影响即为给定扫

描速度和光斑半径的条件下, 功率(或功率密度) 对
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图 6 �1 对激光路径中心处温度峰值的影响

Fig . 6 Effect o f �1 on maximal temperature in the

center of scanning path

成形量的影响。在适当激光工艺参数下( �1 = 1. 5,

�3 = 16. 59) ,图7给出了 �2对扫描过程中成形量以

及能量转化效率的影响。该曲线也显示出三阶段特

征。在第一阶段,即 �2 < 0. 06时,随 �2增加, 样件的

��和�的增加相对缓慢。在第二阶段, 即在 0. 06 <

�2 < 0. 12区间, 样件的 ��和 �随 �2 的增加迅速提
高。由于功率的提高,在加热时间一定的情况下, 输

入能量增加,样件温升因此提高, 从而导致了 ��和�
的提高。在第三阶段, 即 �2 > 0. 12时, 随着功率的

继续提高,热影响区域大于弹性势能集中区域, ��和
�的增加率下降。图 8给出了扫描路径中心处最高温

度随 �2 的变化关系, 为了兼顾成形效果和材料性

能, 激光辅助预应力成形该铝合金样件时, �2 的取

值范围应限定在 0. 06~ 0. 12之内。

图 7 �2 对成形效率的影响

F ig. 7 Effect of �2 on fo rming efficiency

4. 3 � �3 对成形量的影响

仅考虑 �3对成形量的影响需要固定 �1 和 �2

的值不变。事实上, 激光扫描过程中用于使工件温

度升高的总有效能量为

E ls r = �P � W
V
, ( 2)

图 8 � 2 对激光路径中心处温度峰值的影响

F ig . 8 Effect of �2 on max imal temperatur e in the

center o f scanning path

在工件宽度保持恒定的情况下,显然有

E ls r � �P
V
. (3)

� � 因此, 无量纲量 �3 的物理意义是当光斑半径
(辐照区域)、激光总输入能量不变的情况下,扫描速

度 V 和成形量之间的关系。增加 �3 , 即增加加热时

间或者降低扫描速度。选取适当激光工艺参数进行

有限元计算,此时 �1 = 2, �2 = 0. 042, �3 与样件的

��和�的关系曲线如图 9所示。随着加热时间的增

加,或扫描速度的减小, ��和�都减小。这是因为当扫
描速度较高时,相同的总输入能量集中作用于弹性

势能集中区,其热耗散相对较小,激光作用区温度较

高,如图 10所示。当扫描速度低于一定值时, ��和 �
几乎为零。温度场的整体水平下降导致了 ��和�的减
小。考虑到成形效果和材料性能, 需将 �3 取值限定

于一定范围,即 12~ 30之间。

图 9 �3 对成形效率的影响

Fig . 9 Effect o f �3 on form ing efficiency

5 � 结 � � 论
建立了适用于激光辅助预应力成形的有限元模

型,并通过实验进行了验证。在此有限元模型的基

础上,分析了给定零件结构、材料条件下, 一组工艺

参数相关的无量纲量对成形效率的影响, 并提出了
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图 10 �3 对激光路径中心处温度峰值的影响

Fig. 10 Effect of �3 on max imal temperature

in the cent er of scanning path

工艺参数的选取原则。在本文给定的参数范围内:

1)对于给定结构样件,在弹性范围内,预应力水

平越高,可转化为塑性功的弹性势能越大,成形效率

越高。为获得更大的成形效率, 预应力水平可选择

为 ��0= 1。
2)给定扫描速度、功率密度, 光斑半径越大, 扫

描区域温升越大, 能量转换率 �越高, 成形效率越

高。同时考虑到成形效率与材料性能, 需 1. 0 <

�1 < 1. 5。

3)给定扫描速度、光斑半径,功率(功率密度)增

加,扫描区域温升增加, 能量转换率 �增加, 成形效

率增加,但增加率逐渐减小。同时考虑到成形效率

与材料性能, 需 0. 06< �2 < 0. 12。4)给定光斑半

径、激光总输入能量, 扫描速度越快,温度场分布越

集中, 能量转换率 �越高, 成形效率越高。同时考虑

到成形效率与材料性能, 需 12< �3< 30。
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