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摘要 ： 采用旋转弯 曲和超声疲劳实验分别测试了 全等轴和等轴双态两种组织 的 Ｔ
ｉ

－
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－

４Ｖ

的高周和超高周疲劳性能 ， 并用 ＳＥＭ 观察 了断 口特征 。 结果表明 ： 两种组织的高周和超高

周疲劳行为相似 ， 不同应力 比下 ， Ｓ －Ｎ 曲线表现出单线形或双线形的形式 ；
存在两种疲劳破

坏机制 ， 即滑移机制和解理机制 。 随应力 比增加 ， 两种组织的高周 和超高周疲劳破坏机制从

滑移机制 向解理机制转变 。基于疲劳寿命和疲劳极限模型分析 了应力 比对两种机制之间竞争

行为的影响 ， 模型结果与实验结果趋势符合 。
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